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Der Brennwert von Holzarten im Detail 

Hier können sie vergleichen welche Holzarten die besten Brennwerte pro Raummeter (rm) haben. Darüber 
hinaus wird noch eine Angabe gemacht, wie viel Liter Heizöl sie ca. mit welcher Holzart ersetzen müssten falls 
sie von Heizöl zu Kaminholz umsteigen möchten. Bitte beachten sie, dass die Angaben zu den Brennholz 
Brennwerten nur circa Angaben sein können, da hier unter anderem auch eine Rolle spielt welche 
Restfeuchte das Brennholz hat. Das beeinflusst den Holz Brennwert relativ stark. Hier sind unter Umständen 
Abweichungen von +-15% durchaus möglich. Die Angaben beziehen sich auf eine Kaminholz Restfeuchte von 
ca. 15 - 20%. 
 

Holzart / 
Brennstoff 

Brennwert in KWh 
/rm 

Brennwert 
in  

KWh /kg 

Zu ersetzende Menge Heizöl / Erdgas in Liter 
oder m³/rm 

Eiche 2100 4,2 210 

Buche 2100 4,0 210 
Esche 2100 4,1 210 
Ahorn 1900 4,1 190 
Birke 1900 4,3 190 
Lärche 1700 4,4 170 
Kiefer 1700 4,4 170 

Douglasie 1700 4,4 170 
Fichte 1500 4,5 150 

 

Balkendiagramm Kaminholz Brennwerte 

Die folgende Grafik zeigt noch einmal die Holz Brennwerttabelle in Form eines Balkendiagrammes. Hier sind 
sehr schön die Brennwerte der einzelnen Holzarten im Überblick zu erkennen. 
 

 
 
Ein Raummeter (rm) ist das übliche Handelsmaß für Kaminholz. Es bezeichnet einen Quader von 
Rundhölzern die einen Meter lang sind und auf einer Fläche von 1m x 1m zu einer Höhe von 1m aufgestapelt 
wurden. 1rm sind ca. 0,65 fm (Festmeter). Ein Festmeter ist ein massiver Quader Holz von 1m x 1m x 1m 
Kantenlänge. 


